wemember®

Allgemein Reinigungs- und Pflegehinweise

Reinigungs- und Pflegehinweis fiir wemember Oberflachen

FUr eine WohlfUhlatmosphare am Arbeitsplatz sind hochwertige Buromobel eine ideale
Voraussetzung. Damit die Freude am schon eingerichteten Buro auch lange wahrt, ist eine
angemessene Pflege von Schreibtisch, Schranken und weiterem Mobiliar von Noten.

Dabei gibt es je nach Oberflache einiges zu beachten. Ob lackbasierte Oberflachen mit
Antifingerprint, melaminbeschichtete Platten, Schichtstoffe, Arbeitsplatten,
Kompaktplatten und Kanten - wir verraten lhnen die besten Tipps zum Saubern und
Pflegen unserer wemember-Produkte.

Die Reinigung von wemember Oberflachen ist im Allgemeinen einfach und eine
regelmafige Reinigung ist wichtig. Dabei sind schonende Mittel wie z. B. Glasreiniger oder
handelsUbliche Haushaltsreinigungsmittel zu verwenden. Insbesondere durfen die
Reinigungsmittel keine scheuernden Bestandteile enthalten, da diese zu
Glanzgradveranderungen und Kratzern fuhren kénnen. Die Reinigungsintervalle sind
dabei dem Anwendungsbereich und dem Verschmutzungsgrad anzupassen.

Allgemein

Je nach Substanz und Einwirkzeit kdnnen sowohl leichte und frische als auch starke und
hartnackige Verschmutzungen auftreten. Daher ist die richtige Art der Reinigung wichtig.
Abhangig von der Verschmutzungsart sind unterschiedliche Reinigungshinweise zu
beachten. Es ist selbstverstandlich, dass stets mit der mildesten Methode und kurzen
Einwirkzeiten begonnen wird.

Unsere Empfehlungen gelten gleichermal3en auch fur alle Melamin- und Lackoberflachen.

In Verbindung mit dunklen Unifarbben sowie dunklen Holzreproduktionen ist darauf
hinzuweisen, dass Ubliche Gebrauchspuren optisch hier eher wahrgenommen werden als
auf hellen Dekoren. Bei den auftretenden Gebrauchspuren handelt es sich jedoch nicht
um eine qualitative Beeintrachtigung der Oberflache.

Grundreinigung

Grundsatzlich sollten Verschmutzungen oder verschuttete Substanzen wie Tee, Kaffee,
Wein etc. direkt beseitigt werden, da eine langere Einwirkzeit den Reinigungsaufwand
erhoht. Verschuttete Flussigkeiten sollten deshalb immer direkt aufgenommen bzw.
entfernt werden, da eine langere Einwirkzeit von bestimmten Substanzen
Glanzgradveranderungen auf den Oberflachen hervorrufen kann. Speziell in Bereichen
von Ausschnitten und Verbindungen sind verschuttete Flussigkeiten konsequent und
rasch aufzuwischen.
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Zu empfehlende Reinigungsanwendungen bei
unterschiedlichen Verschmutzungsgraden

Leichte, frische Verschmutzung

Mit Papierwischtlchern, weichen, sauberen TUchern (trocken / feucht) oder Schwamm
reinigen. Bei einer Reinigung mit einem feuchten Tuch ist mit einem saugfahigen
Papierwischtuch oder Mikrofasertuch nachzutrocknen.

Normale Verschmutzung (D.H. langere Einwirkunsgzeit)

Reinigung mit warmem Wasser, sauberem Putzlappen oder Mikrofasertuch, weichem
Schwamm oderweicher BUrste. HandelsUbliche Haushaltsreinigungsmittel, Schmierseife
oder Kernseife ohne scheuernde Bestandteile verwenden. AnschlieBend mit reinem
Wasser feucht nachwischen und das Reinigungsmittel restlos entfernen, um eine
Schlierenbildung zu vermeiden. AnschlieBend mit einem saugfahigen, sauberen Wisch-
oder Papiertuch die Oberflache trocknen.

Vermeidung von Schlierenbildung

Schlieren entstehen haufig durch das Reinigen mit organischen Losungsmitteln in
Verbindung mit kaltem Wasser und mehrfach gebrauchten Wischtlchern oder
Fensterledern. Um alle Reinigungen schattierungs- oder schlierenfrei durchzuflhren,
empfiehlt es sich, mit warmem Wasser feucht nachzuwischen.

Im Anschluss ist die Oberflache mit handelsUblichen Papierwisch- oder Mikrofasertlchern
zU trocknen.

Je nach Art und Grad der Verschmutzung kann es also notwendig sein, eine so genannte
Grundreinigung durchzuflhren. HierfUr haben sich handelsUbliche Fett- bzw.
Kraftreiniger bewahrt. Nachfolgend finden Sie eine exemplarische Auswahl an moglichen
Reinigern.

Mellerud Klchenentfetter

Bref Power gegen Fett & Eingebranntes / Henkel AG & Co. KGaA
Multi Fett - Reiniger W5 Lidl

P&G - Meister Proper KUchenreiniger

Der General KUchenreiniger
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Melamin- und Lackoberflachen

Lackbasierte Oberflachen suggerieren durch inre Anti-Fingerprint-Eigenschaft eine
geringere Verschmutzungsanfalligkeit. In Bezug auf Fingerschweil trifft dies zu, sofern
keine Moébelpolituren, wachshaltige Reinigungsmittel oder rluckfettende Kunststoffreiniger
verwendet wurden. Diese neigen dazu, auf der Oberflache eine klebrige und
schmutzbindende Schicht aufzubauen und durfen daher nichtverwendet werden.

Zusatzlich sollten Melamin- und Lackoberflachen aus dem Hause SWL mit einem weichen
Tuchgereinigt werden und das verwendete Putztuch sollte méglichst feucht genutzt
werden.

Zu raue TUucher bzw. Putz- oder Melaminschwamme mit rauen Seiten erzeugen bei einem
zU intensiven reiben oder scheuern moglicherweise Glanzspuren bzw. Aufglanzungen auf
der Oberflache, die eine Beschadigung bedeuten und sich evtl. nicht mehr beseitigen
lassen. Bei besonders tiefen Strukturen ist die Reinigung unter Einhaltung der angeflUhrten
Hinweise problemlos durchzufUhren. Der Reinigungsprozess sollte immer in Richtung der
Oberflachenstruktur erfolgen.

Gebrauch

Generell sollten die Oberflachen nicht als Schnittflache benutzt werden, da
Messerschnitte auch auf den widerstandsfahigen Oberflachen Schnittspuren
hinterlassen. Verwenden Sie deshalb immer ein Schneid-brett als Unterlage. Das Abstellen
von heillem Kochgeschirr wie z.B. Tépfen, Pfannen etc. direkt vom Kochfeld oder Backofen
auf die Oberflachen ist ebenfalls zu vermeiden, da je nach Warmeeinwirkung eine
Glanzgradveranderung oder Oberflachenbeschadigung auftreten kann. Verwenden Sie
stets einen Hitzeschutz.

Wichtige Hinweise auf einen Blick

- Wahrend der Gebrauchsdauer sind SWL-Oberflachen regelmallig zu reinigen

- Der Einsatz von Pflegemitteln ist generell UberflUssig

- Zur Reinigung durfen keine schleifenden und scheuernden Mittel verwendet
werden

- Keine Poliermittel, Wachse, Mdbelputzmittel, rickfettende Kunststoffreiniger und
Bleichmittel einsetzen

- Keine Reinigungsmittel verwenden, die starke Sduren oder stark saure Salze
enthalten

- Beider Reinigung mit Losemitteln: UnfallverhUtungsvorschriften beachten! Fenster
offnen! Keine offene Flammel!

- Von der Verwendung mit einem Dampfreinigungsgerat wird albgeraten

- Achtung: Bei der Kante ist zu beachten, dass die Reinigungsmittel direkt nach dem
Auftragen entfernt werden, da es sonst zu Spannungsrissen oder Weilbruch
kommen kann. Losemittelhaltige Substanzen sollten bei der Reinigung von Kanten
nur in hochverdunnter Form angewandt werden.

- Schlieren entstehen in der Regel durch das Reinigen mit organischen Losemitteln,
bei Gebrauch von kaltem Wasser und mehrfach gebrauchten TUchern oder
Fensterledern. Um alle Reinigungenschattierungs- und Schlieren frei
durchzufUhren, empfiehlt es sich nach dem Nachspulen mit warmem Wasser die
Oberflache mit Hilfe eines Mikrofasertuches abzutrocknen.

- Fett-RUckstande innerhalb kurzester Zeit, spatestens nach 48 Stunden beseitigen
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Anti-Fingerprint Beschichtung

Diese Empfehlungen gelten fUr Platten mit Anti-Fingerprint Beschichtung, die durch ihre
Optik und Haptik bestechen. In Verbindungmit dunklen Unifarlben moéchten wir sie darauf
hinweisen, dass Ubliche Gebrauchspuren sichtbarer sind als bei hellen Dekoren.

Es handelt sich dabei um einen Effekt, der im sellben Ausmalf3 auch bei hellen Dekoren
auftritt, optisch jedoch bei dunklen Dekoren starker wahrgenommen werden kann. Bei
den auftretenden Gebrauchspuren handelt es sich nicht um eine qualitative
Beeintrachtigung der Oberflache.

Gebrauch
Im taglichen Gebrauch sollten folgende Hinweise beachtet werden:

- Verschuttete Flussigkeiten sollten immer direkt aufgenommen bzw. entfernt
werden, dasich eine langere Einwirkzeit von bestimmten Substanzen negativ auf
die Oberflachenbeschaffenheit der AntiFingerprint Beschichtung auswirken kann.

- Speziell in Bereichen von Ausschnitten und Verbindungen sind verschuttete
FlUssigkeiten konsequent und rasch aufzuwischen.

- Grundsatzlich sollten Verschmutzungen oder verschuttete Substanzen wie Tee,
Kaffee, Wein etc. direkt beseitigt werden, da eine langere Einwirkzeit den
Reinigungsaufwand erhoht.

- Im Anschluss einer Feuchtreinigung ist die Oberflache mit handelstblichen
weichen Tuchern nachzutrocknen

Leichte, frische Verschmutzung

Verwenden Sie ein weiches, nicht fusselndes Tuch, ein Leder oder einen Schwamm.
Achten Sie darauf, keine Mikrofasertlcher oder Schmutzradierer zu verwenden, da diese
haufig feine Schleifpartikel enthalten, die zu einem Verkratzen der Oberflachen fUhren
konnen.

Normale Verschmutzung - langere Einwirkzeit

Bei dieser Art von Verschmutzung reinigen Sie die Oberflache mit warmem Wasser,
sauberem Putzlappen, weichem Schwamm oder weicher Burste. Bei Bedarf kdnnen
handelsubliche leichte Haushaltsreinigungsmittel oder Neutralseife ohne scheuernde
Bestandteile verwendet werden.

Folgende Reinigungsmittel sollten nicht verwendet werden:

- Schleifendes und scheuernde Mittel (z.B. Microfasertlcher, Scheuerpulver,
Putzschwamme mit rauer Seite, Stahlwolle)

- Poliermittel, Waschmittel, M&belputzmittel, Bleichmittel

- Reinigungsmittel mit starken Sauren und stark sauren Salzen, scharfe chemische
Substanzen oder Losungsmittel (z.B. Alkohol, Ammoniak - ,Salmiakgeist®)

- Dampfreinigungsgerate
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Pflegehinweise flr lackierte Mébel (Furnier, Echtholz)

Grundsatzlich reicht in den meisten Fallen ein feuchter Lappen. Als Reinigungszusatz
eignen sich Geschirrspulmittel, Neutralseife oder Allzweckreiniger mit einem neutralen PH-
Wert. Saure Reiniger sind ungeeignet. Alkalische Reiniger entfernen fetthaltige
Anhaftungen besonders wirkungsvoll. Bei den Tischarbeitsplatten kann der Einsatz dieser
Reiniger sinnvoll sein. Scheuermittel, aggressive Reiniger, Losemittel oder Verdunner
schadigen die Oberflachen und durfen nichtangewendet werden. Es sollte, unabhangig
vom Reinigungsmittel, niemals so viel FlUssigkeit aufgebracht werden, dass sich Lachen
bilden. Diese sind immer eine Gefahr fUr die Oberflache. Die Anwendung von
Mdbelpolituren ist in der Regel entbehrlich bzw. nicht empfehlenswert. Damit durch spitze
oder raue Gegenstande keine Schaden entstehen, sollten unter Vasen, Tischlampen,
Schalen und Blumentdpfen moglichst Unterlagen gelegt werden. Bewahrt haben sich
hierbei auch selbstklebende Filzgleiter. Falls dennoch einmal Schaden an der Oberflache
auftreten, sollten diese zeitnah ausgebessert werden.

Pflege- und Gebrauchshinweise flr Pulverlacke

Im Normalfall sind Pulver unempfindlich gegen anionische, nichtionische und amphotere
Tenside und Seife. Zitronensaure und Citrate bzw. Spuren von Alkohol als zusatzliche
Inhaltsstoffe sind unkritisch. Geringe Konzentrationen an Essigsaure sind ebenfalls kein
Problem fUr die Beschichtung.

Diese Zusammensetzung trifft auf die meisten handelstblichen Reinigungsmittel
(Spulmittel, Allzweckreiniger etc.) zu. Scheuer- oder Poliermittel durfen auf keinen Fall
enthalten sein. Auch Bleichmittel, wie bestimmte Chlorverbindungen, teilweise als
Desinfektionsmittel getarnt, greifen die Lackierung an. Lodsungsmittel sind ebenfalls zu
meiden. Desinfektionsmittel kdnnen auf Grund ihrer enthaltenen Losemittel bei
unzureichender Verdunnung und zu langer Einwirkzeit kritisch werden. Sie muUssten im
Einzelfall an einer unkritischen Stelle gepruft werden, da auf Grund von mbglichen
synergistischen Effekten keine pauschale Aussage moglich ist. Feinstrukturen sind in
diesem Zusammenhang am unempfindlichsten. Bei reinem Alkohol und konzentrierter
Essigsaure kbnnen bei einigen Metallics mit Metallpigmenten bzw. bei einigen intensiven
Farbtonen (viel organisches Pigment, meist grun oder blau) leichte Abfarbungen
auftreten. In den meisten Fallen sind diese Reinigungsmittel jedoch unbedenklich.
Beispiele fUr geeignete Reinigungsmittel:

- Spulmittel wie Pril, Palmolive (Tenside)

- Allzweckreiniger wie Frosch-Allesreiniger, auch Schmierseife (Tenside, Seife, evtl.
auch Essig)

- Badreiniger wie AS Badreiniger (Tenside, Citrate, Alkohol)

- Glasreiniger wie illux Glasklar (Tenside, Alkohol)

- Kalkloser wie Sidol (Tenside, Zitronensaure, Essig, Amidosulfonsaure)

Beispiele flir ungeeignete Reinigungsmittel:

- Scheuerpulver /-milch wie Ata, Moc (Tenside, Citrate, Calciumcarbonat)

- Edelstahl- / Chromreiniger wie Collo Lunaris (Tenside, Poliermittel)

- ,Chlorreiniger® wie Biff Hygiene Reiniger (Tenside, Natriumhypochlorit)

- pures Tetralin (Desinfektionsreiniger) bei langerem (> 3 min.) Baden der Teile
(sachgemal’ verdlnnt, nur abwischen der lackierten Teile, aber in der Regel in
Ordnung)
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Pflegeanleitung flir synthetische Stoffe

Trockenreinigung - Staubsaugen

Damit Schmutz, Staulb und Sand nicht in die Struktur des Stoffes eindringen konnen, ist es
notwendig, Polster regelmaliig albzusaugen, Am besten ist ein wéchentliches
Staubsaugen, vor allem in Bereichen mit hohem Risiko (wie Krankenhauser, Weinstuben,
Clubs, usw.) und in stark benutzten Bereichen (wie in Wartesalen am Flughafen, in
offentlichen Raumen, usw.).

Von Zeit zu Zeit kann eine grindlichere Reinigung erforderlich sein. Jahrliche oder
halbjahrliche Reinigungen schitzen und erhalten die Polster. In Bereichen mit hohem
Risiko kdnnen noch haufigere Reinigungen notwendig sein. Es wird dringend geraten,
dass die Tiefenreinigung von Polsterstoffen professionellen Reinigungsdiensten
Uberlassen wird. Synthetische Stoffe reagieren sehr gut auf Trocken-reinigungsverfahren,
mit Ausnahme von Polypropylen. Wegen der hohen Temperaturen wird nicht empfohlen,
Polypropylen trocken zu reinigen, da der Stoff beschadigt werden kénnte.

Abwischen mit einem feuchten Tuch

Polsterstoffe aus 100% Synthetikfasern wie Polyester, Polyacryl und Polypropylen werden
durch Reinigungs-verfahren mit Wasser nicht geschadigt. Sobald Schmutz und Sand
durch Staubsaugen von der Oberflache entfernt wurden, konnen die Stoffe einfach mit
einem sauberen feuchten Tuch abgewischt werden.

Waschen in der Maschine

Polsterstoffe aus Polyester und Polyacryl kbnnen in der Waschmaschine bei
Temperaturen von 40 bis 60° C gewaschen werden. Verwenden Sie zum Waschen in der
Maschine nur Markenshampoo fur Polster. Verwenden Sie niemals Bleichmittel, Ammoniak
oder andere Reinigungsmittel, die nicht speziell fUr diese Aufgabe vorgesehen sind. Lesen
Sie immer die Anweisungen auf der Reinigungsmittelverpackung und befolgen Sie die
Anweisungen. Falls nach der Reinigung Trocknungsverfahren verwendet werden, die mit
hohen Temperaturen arbeiten, bitten Sie unsere Technische Serviceabteilung um Rat. Das
Uberschreiten der Temperaturgrenzen der Stoffe fUhrt zu dauerhaften Schaden.
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Pflege von Stoffen mit flammenhemmender Behandlung

Camreflam®

Polsterstoffe aus Wolle oder Synthetik, die mit Camreflam® flammenhemmend behandelt
wurden, sollten nur abgesaugt werden. Camreflam FR ist wasserloslich, weshalb ein
Reinigungsverfahren mit Wasser die flammenhemmende Wirkung reduzieren oder
vollstandig aufheben wirde. Trockenreinigungs-Losungsmittel [6sen Camreflam® nicht
auf, jedoch kann die flammenhemmende Wirkung etwas entfernt werden, je nach
Wasseranteil im Reinigungssystem und mechanischer Beanspruchung. Man sollte daher
Trockenreinigung ebenfalls vermeiden.

Zirpro®

Mit Zirpro FR werden Polster aus Wolle flammen-hemmend behandelt. Diese Stoffe
kénnen trocken gereinigt werden, da Zirpro® dauerhaft ist und nicht entfernt werden
kann.

Schmutzabweisende Behandlung

Wolle und synthetische Stoffe kdnnen behandelt werden, um ihre schmutzabweisenden
Eigenschaften zu verbessern. Schmutzabweisende Behandlungen bilden ein unsichtbares
Schutzschild um jede einzelne Faser der Stoffstruktur und reduzieren die
Oberflachenenergie der Fasern. Sie ziechen dadurch Schmutz und Feuchtigkeit nicht an.
Diese Behandlungen schitzen gegen die meisten Flecken auf Ol- und Wasserbasis, die
einfach aufgesaugt und weggewischt werden kénnen und bieten einen wirksamen
zusatzlichen Schutz fur Ihre Polster. Sie sehen gut aus und halten langer.
Schmutzabweisende Behandlungen werden besonders fUr Bereiche mit hohem Risiko
empfohlen, fUr Krankenhauser, Weinstuben und Wartesale an Flughafen, verbessert aber
jeden Stoff. Behandlungen mussen bei der Bestellung angegeben werden und kénnen
nicht nachtraglich erfolgen. Polster mit dieser Behandlung kdnnen trocken gereinigt
werden, ohne negative Reaktionen.
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Pflegeanleitung fiir Polster aus Wolle und Wollmischungen

Staubsaugen

Damit Schmutz, Staulb und Sand nicht in die Struktur des Stoffes eindringen konnen, ist es
notwendig, Polster regelmallig abzusaugen, vor allem in Bereichen mit hohem Risiko (wie
Krankenhauser, Weinstuben, Clubs, usw.) und in stark benutzen Bereichen (wie in
Wartesalen am Flughafen, in &ffentlichen Raumen, usw.)

Trockenreinigung

Von Zeit zu Zeit kann eine grindlichere Reinigung erforderlich sein. Jahrliche oder
halbjahrliche Reinigungen schutzen und erhalten Polster aus Wolle. In Bereichen mit
hohem Risiko k&nnen noch haufigere Reinigungen notwendig sein. Es wird dringend
geraten, dass die Tiefenreinigung von Polsterstoffen professionellen Reinigungsdiensten
Uberlassen wird. Polsterstoffe mit Wolle durfen nur trocken gereinigt werden. Von einer
Reinigung von Polsterstoffen aus Wolle oder mit einem hohem Wollanteil unter
Verwendung von Wasser wird abgeraten. Wenn Wolle zu feucht wird kann sie einlaufen,
wodurch es zu unerwlnschten Anderungen der Form und des Erscheinungsbildes
kommen kann. Das Polster wird dauerhaft geschadigt. Verhindern Sie daher, dass Polster
aus Wolle oder mit einem hohen Wollanteil zu feucht werden. Verwenden Sie niemals
Bleichmittel, Ammoniak, Alkali oder starkere Sauren fUr Polster aus Wolle.



